
 
 
 
 
 
 

Isotérmica de adsorção (pontos a cheio), e 
desadsorção (pontos vazios), de azoto a 77 K 

numa sílica-alumina padrão. Os resultados foram 
obtidos em duas instalações volumétricas 

diferentes: manual e automática  
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